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附表１　北山及其相邻地区主要矿床类型及典型矿床特征简表
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矿产类型 矿床（田）名称 赋矿围岩 控矿要素 矿体特征 成矿年龄或时代 矿床类型

铜多金

属矿床

甘肃公婆泉矿床 花岗闪长斑岩和英安斑岩 钾化蚀变带
以细脉状为主，次为透镜

状、似脉状及脉状
３４０Ｍａ（聂凤军等，２００２ａ） 斑岩型

甘肃白山堂矿床 流纹斑岩等次火山岩 ＮＮＥ走向断裂 脉状、透镜状等 ３７１Ｍａ（陕亮等，２０１３）
岩浆热液型

（斑岩型）

甘肃辉铜山矿床 矽卡岩、大理岩 ＮＮＷ和ＮＥＥ走向断裂 透镜状、脉状
泥盆纪和早侏罗世两期叠加（苗

来成等，２０１４）
矽卡岩型

新疆土屋延东矿床
斜长花岗斑岩及玄武质火山

岩、火山碎屑岩

近ＥＷ 向层间断裂带和 ＮＳ向隐伏线形断

裂带交汇部位
厚板状

辉钼矿 ＲｅＯｓ３２２ Ｍａ（肖兵等，

２０１７）

岩浆热液型

（斑岩型）

新疆香山矿床 香山镁铁超镁铁质岩体 香山断裂和黄山断裂的夹持部位 透镜状、串珠状、层状 华力西期 岩浆熔离型

新疆黄山矿田
多期次岩浆侵入形成的杂岩

体

黄山断裂及其派生出来的近东西走向的次

级断裂和北西走向断裂

主矿体为隐伏矿体，呈盆

状，浅部小矿体为凸镜状
２７４～２８５Ｍａ（毛亚晶等，２０１４） 岩浆熔离型

铁矿床

新疆雅满苏矿床
蚀变强烈的凝灰岩和火山角

砾岩

矿床产于雅满苏背斜南翼近轴部，矿体产于

雅满苏组中亚组上、下部之间的火山喷发不

整合面之上的石榴子石矽卡岩夹透辉榴石

矽卡岩带中

矿体呈层状、似层状、透镜

状
３３５Ｍａ之前（李厚民等，２０１４） 海相火山喷发型

新疆天湖矿床 白云质大理岩 青白口系天湖群变质岩系 层状、似层状 华力西中期 火山沉积变质型

新疆磁海矿床 辉绿岩体 辉绿岩体的原生裂隙系统 裂隙充填交代型矿体 ２８６～２７５Ｍａ（郑佳浩等，２０１４） 次火山热液型

新疆尾亚矿床 碱性辉长岩类岩体 岩体控矿 浸染状、贯入式脉状 华力西晚期 岩浆分结型

甘肃红山矿床 中震旦统海相沉积变质岩层 双鹰山复向斜南翼罗雅楚山背斜 体呈连续稳定的薄层状 震旦纪 沉积变质型

甘肃狼娃山矿床 安山质凝灰岩、矽卡岩 下石炭统白山组下亚组 透镜状、似层状、脉状、囊状 华力西中期
火山沉积叠加

接触交代型

内蒙古黑鹰山矿床

石英长石斑岩、长石斑岩或火

山岩内，也有产在火山岩与长

石斑岩的接触带上

火山岩与斑岩的接触带及其附近 透镜状、鸡窝状、脉状 华力西期 火山沉积型

金矿床

甘肃南金山金矿床
变凝灰质砂砾岩、砂岩、变英

安质凝灰岩、变沉凝灰岩
含金次生石英岩带

脉状、透镜状、不规则团块

状
２４５Ｍａ（江思宏等，２００６ａ） 火山热液型

甘肃小西弓金矿床
中元古代糜棱岩化绿片岩和

长英片岩
ＮＷＷ走向构造破碎带 脉状、网脉状、浸染状 华力西晚期 岩浆热液型

新疆金窝子矿床 金窝子岩体 主要受控于近南北向断裂 含金石英脉呈复脉群

英矿物流体包裹体ＲｂＳｒ等时线

年龄为２３０±５．７Ｍａ（网脉型）、

２２８±２２Ｍａ（大脉型）（王登红等，

２０１４）

岩浆热液型
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矿产类型 矿床（田）名称 赋矿围岩 控矿要素 矿体特征 成矿年龄或时代 矿床类型

金矿床

新疆马庄山矿床
下石炭统白山组石英斑岩和

流纹斑岩

双井子明水复背斜南翼的单斜构造的次火

山穹隆

主矿体呈脉状，剖面上呈 Ｙ

字型，小矿体平行于大矿体

呈透镜状

２９８±２８Ｍａ（李华芹等，１９９９） 次火山热液型

内蒙古老硐沟矿床
蓟县系青白口系白云石大理

岩和结晶灰岩
近东西向和北西西向断裂破碎带 矿体主要呈层状、似层状 华力西期

岩浆热液型＋

氧化型

其他重要

矿床

甘肃花牛山

铅锌银矿床

大理岩化灰岩与浅变质的碎

屑岩

大理岩化灰岩与浅变质的碎屑岩接触面及

其附近的层间破碎带
层状、透镜状、不规则脉状

钾长石ＡｒＡｒ１９４Ｍａ（聂凤军等，

２００２ｂ）
矽卡岩型

甘肃方山口

钒磷铀矿床

下寒武统双鹰山组和西双鹰

山组浅变质岩
方山口背斜两翼 层状、似层状 华力西期 沉积型

内蒙古七一山

铷钨锡矿床

角岩化凝灰质变砂岩、安山

岩、矽卡岩及凝灰质变砂岩
花岗岩体及其外接触带 脉状、透镜状 加里东期 岩浆热液型

内蒙古东七一

山萤石矿床

安山岩、安山质凝灰岩和大理

岩
南北向张裂隙、次生裂隙和北东向张裂隙 脉状、网脉状

萤石ＳｍＮｄ５１１Ｍａ（聂凤军等，

２００２ｃ）
岩浆热液型

新疆玉西银矿床
白云石大理岩、硅化大理岩、

硅化白云石大理岩
ＮＥＥ走向断裂破碎带及其控制的大理岩带 脉状、透镜状、似层状 华力西期 岩浆热液型

甘肃花黑滩钼矿床
堇青石千枚岩、黑云长英角岩

和长石石英角岩
花牛山碱长花岗岩体外接触带 透镜状、扁豆状

辉钼 矿 ＲｅＯｓ２２５ Ｍａ（Ｚｈｕｅｔ

ａｌ．，２０１３）
岩浆热液型

甘肃红尖兵山钨矿床 二长花岗岩、流纹质凝灰熔岩
二长花岗岩体内部或沿其与流纹质凝灰熔

岩的接触带，受北东走向裂隙控制
脉状、透镜状

白云母 ＡｒＡｒ２１５Ｍａ（江思宏等，

２００６ｂ）
岩浆热液型

新疆明锡山锡砷矿床
下石炭统硅质板岩、硅质岩和

泥板岩
ＮＥ走向张扭性断裂 脉状、透镜状 华力西中期 岩浆热液型



附表２　北山地区近年来重要找矿成果
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行政区划 矿床或地区 矿种 矿床类型 年份 找矿突破或进展 资料来源

甘肃 黑山矿床 铜镍 岩浆型 ２００９ 探明保有总资源量（３３４矿石量）为２１０４×１０４ｔ 甘肃省有色地质勘查局三队，２０１１?

新疆哈密 白鑫滩矿床 铜镍 岩浆型 ２０１２ 铜金属量８４２７１ｔ，镍金属量６４９１２ｔ
李鑫等，２０１４；新疆地质矿产勘查开发局

第一区域地质调查大队，２０１６?

新疆哈密 玉海矿床 铜（钼） 斑岩型叠加热液型 ２０１５
铜４３×１０４ｔ，伴生钼１×１０４ｔ，金３．９２ｔ，银２６７ｔ，镓２３３８

ｔ，硒金属量５８ｔ

新疆维吾尔自治区有色

地质勘查局７０４队，２０１７?

新疆哈密
卡拉塔格地区红山、

梅岭普查基地
铜、锌、金 ＼ ２００１ 铜３４９４７ｔ、锌１１１０７ｔ、金２５３０ｋｇ，伴生金资源量５５９ｋｇ 北京矿产地质研究院，２００６?

甘肃 大山头勘查区 铜镍 ＼ ２０１４ 发现３个铜镍矿体和２个矿化体 王小红等，２０１４ｂ

新疆哈密 天星西矿床 铜镍 ＼ ２０１９ 发现三条矿化体 刘洋旭等，２０１９

甘肃肃北 杨岭矿床 铁钒 ＼ ２０１４
估算铁矿石资源量为６０００×１０４ｔ，共生钒矿石资源量为３０

×１０４ｔ
王小红等，２０１４ａ；刘建宏等，２０２１

内蒙古 黑山咀地区 金、银、铜、铅 ＼ ２０１４

发现３条规模大、品位高、矿种多的金多金属矿带。矿带长

介于１３００～３８００ｍ，Ａｕ品位普遍超过１ｇ／ｔ，高者可达１２２３

ｇ／ｔ，Ａｇ品位６０～５２８ｇ／ｔ，铜品位０．５％～１３．７％，Ｐｂ品位

１．００％～７８．７３％

张善明等，２０１８，２０２０

内蒙古 国庆矿床 钨 ＼ ２００８ 钨金属量在５×１０４ｔ以上 中国有色网，２００８

新疆哈密 白山矿床 钼 斑岩型 ２０１３ 钼金属量３０×１０４ｔ，铜金属量７９６８３５ｔ
邓刚等，２００３；新疆地质矿产勘查

开发局第六地质大队，２０１３?

甘肃肃北 大旗山矿床 铅锌 陆相火山次火山岩型 ２０１８

圈定铅锌矿体３条，矿体长１１９６～２５００ｍ，厚度１．４８～１０．

０１ｍ，Ｐｂ＋Ｚｎ品位０．５４％～１３％，共生银、铜和锡，银最高

可达８００ｇ／ｔ

叶红刚等，２０１８；夏吉刚等，２０１９

甘肃瓜州、

阿克塞

国宝山矿床、

余石山矿床等
铷、铌 ＼ ２０１４ 估算稀有金属资源量２０×１０４ｔ，其中铌金属量２００～５００ｔ

甘肃省地质矿产勘查开发局，

２０１２，２０１４

甘肃肃北 孙家岭矿床 钪 岩浆热液型 ２０１８ 普查获得钪金属量８１８．６ｔ 甘肃省地质调查院，２０１８?

甘肃敦煌 杨岭矿床 钒 ＼ ２０１４ 钒资源量５３１３１ｔ 姜安定等，２０１４

内蒙古
阿德格色格

色格东矿区
锑 ＼ ２０１７

发现３条锑矿化带，矿体呈脉状，矿化以浸染状辉锑矿化为

主，锑品位０．６３％～８．９２％
祁翼等，２０２０

新甘交界处 红柳园构造区 锰 ＼ ２０２０ 长城系古硐井岩群的石英片岩中发现富锰岩层 赵振明等，２０２０

新疆哈密
北山北部

成矿带
萤石 ＼ ２０１９ 发现了４处含特富级萤石矿（化）点，矿体厚度大、品位高 夏冬等，２０２０


